
  観察サンプル：鉄 観察位置：鉄の正常部（水道水滴下前）と変色部 

※『X 線マイクロアナライザによる分析（試料分析）』 

の成績書にマイクロスコープ画像は付属しません。 

図：電子顕微鏡観察画像（成績書別紙） 

図：鉄のマイクロスコープ画像 

サンプル中央に水道水を滴下したところ変色。 


